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1. Introduction
The most important necessities of early man for survival were protection of the body 
against heat and cold and access to water and food. From the past to the present, 
cotton has been one of the valuable plant resources that has always been used in the 
preparation of clothes, underlays, blankets, etc. Cotton was widely used in different 
areas of ancient Iran such as Harat, Neishabur, Tabaristan, etc; as far as, Jean 
Chardin's travelogue mentions the existence of vast cotton fields in the Safavid era. 
Today, cotton is referred to as "white gold" due to its efficiency and high value in 
the preparation of offering textiles for religious holidays, covering the deceased, 
military industries, food and traditional medicine.
This study is focused on a special variety of cotton called "Malleh cotton", which is 
more than 300 years old and is being revived in the Khosf city of South Khorasan 
province in the east of Iran. Malleh cotton, which is also called "Sorkhcheh" in the 
local language, is a type of brown cotton that is highly valued and sacred among the 
native residents. The residents of Khosf consider Malleh cultivation as auspicious 
and use it to weave mosque curtains, rugs, janmaz, tents, mats for blessed places, 
and tablecloths.
Since cotton cultivation requires a lot of water, with the decrease in regional water, 
the lack of prosperity of the agricultural profession, and the policy of replacing the 
cultivation of strategic and water-deficient crops such as barberry, jujube, and 
saffron in South Khorasan province, the sustainability of the Malleh cotton 
cultivation has been jeopardized. For this reason, it is necessary to introduce this 
special type of cotton plant, the method of cultivation, spinning, traditional weaving, 
its structural characteristics, and its sanctity reason among the native residents.

                                               
(Corresponding Author: s.salimpour@richt.ir
How to Cite: Salimpour Abkenar, S; Anvari Moghaddam, A. (2023). A Study on the 
Indigenous Knowledge of Cultivation, Spinning, and Traditional Weaving of Holy Cotton, 
Semiannual Journal of Indigenous Knowledge Iran,10(20), 39-79.



Semiannual Journal Of Indigenous Knowledge … | Vol.10 | No. 20 | Autumn 2023 |  40

  

Accordingly, this study intends to find answers to the following questions: What is 
the difference between the physical and chemical characteristics of Malleh and 
white (or normal) cotton? What is the method of cultivation, spinning, and 
traditional weaving of Malleh cotton? Why is Malleh cotton sacred among native 
residents?

2. Literature Review
Up to now, no scientific research has been published about Malleh cotton. Some 
news agencies have just content to introduce the Malleh cotton in the news form. 
This information provided by them is based on a document of intangible heritage 
entitled: "Knowledge of agriculture, the art of weaving, traditions and oral 
manifestations of Malleh cotton" and number 1622, which has previously been 
registered by the authors.

3. Methodology
The study method is descriptive-analytical and the information is based on library 
studies and interviews with agricultural and handicraft experts of Khosf city in 
South Khorasan province. The analytical analyses of the physical and chemical 
structure of Malleh cotton have also been carried out in the fiber physics laboratory 
of Amirkabir University of Technology.

4. Results and Discussion
Results show that the method of Malleh cultivation is similar to white cotton in the 
period from mid-March to early April. In addition, the pre-spinning, spinning (by a 
simple wheel and wooden spindle), and warp beam stages are done manually. In 
order to weave, a traditional Vardi machine is used according to the design of the 
weave, with two pedals (for simple weaving) or four pedals (for twill or brick 
weaving).
The color range of light cream to brick-brown cotton is reminiscent of the color of 
the soil, the resurrection, and the return of man to God. For this reason, the natives 
believe in the sanctity of Malleh cotton and it is applied in the preparation of textiles 
that are used in mosques and holy places. In addition, the residents of Khosf believe 
that Malleh cotton, like camel hair, has a "warming" property, and they prepare 
clothes such as scarf, Ghadifeh, and neckbands from it. 
Physical evaluations show that the appearance of Malleh is similar to white cotton 
and its handle is also soft. Microscopic images also show that longitudinal and 
transverse sections like white cotton are ribbon and bean-shaped, respectively. Also, 
the parameters of fineness, strength, and average length of Malleh cotton are similar 
to white cotton, and on the other hand, the percentage of short fibers in Malleh 
cotton is higher than that of white cotton. This makes it impossible to spin Malleh 
cotton with modern spinning machines, and the spinning and weaving processes are 
possible in a manual and traditional method. On the other hand, the results of FTIR 
and XRD show the chemical structure of Malleh is similar to white cotton; 
nevertheless, irregular (or amorphous) areas of Malleh are slightly more. Hence, the 
warming property of Malleh is due to (1) dark color, which absorbs more sunlight, 
and (2) a higher percentage of irregular (or amorphous) areas that can trap more air.
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5. Conclusion
"Melleh cotton" is the name of a special type of natural cellulose fibers grown in 
Khosf city of South Khorasan province, which has the same color as soil. Therefore, 
the native residents consider it sacred and use it in the preparation of rugs, janamaz, 
bread cloth, etc. All the stages of spinning and weaving Melleh cotton are done 
manually with prayer and purity by the women of Khosf region.

Keywords: Indigenous Knowledge, Holy Cotton, Traditional Spinning and 
Weaving, Khosf, South Khorasan
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ي بر دانش بومی کشت، ریسندگی و بافندگی سنتّی ا مطالعه

  پنبه مقدس

  *  آبکنار پور میسلسامرا 
پژوهشگاه میراث استادیار گروه پژوهشی هنرهاي سنتّی،

  .ایرانفرهنگی و گردشگري، تهران،

    

  امیر انوري مقدم 
دستی، اداره کل میراث  کارشناس پژوهش مطالعات و صنایع

دستی و گردشگري خراسان جنوبی، بیرجند،  فرهنگی، صنایع

  .ایران
    

  چکیده

واستگرفتهشکلمختلفاقواممعنويومادياقلیمی،نیازهاياغنايپیدرریسندگی و بافندگی سنتّی

عموماً منابع. اند شده قوم تبدیلآنتاریخفرهنگ وهویت،ازبخشیبهاین هنرازلحاصمنسوجاتازآن پس

پژوهش. شوند ها انتخاب می بافته اولین گزینه جهت تولید دستآورد بوماولیهموادعنوان	هر منطقه بهطبیعی

احیا و جنوبیخراسانخوُسفناحیهدرکه» پنبه ملهّ«ارزشمند با نام گیاهیمنبعیکمعرفیبهرو، پیش

که به دلیل خاصیت استرنگ و نرم و لطیف	اي قهوهپنبهنوعیملهّپنبه. پردازد میاست،شدهبازکشت

نوشتاراینهدف. شود شمرده می»مقدسویمن خوش«محلیّساکناناز سويسرماگرمابخشی در موسم

ترین پرسش این  مهم .است»ملهّسنتّی پنبهگیبافندوریسندگیشیوه کشت،«حفظ میراث فرهنگی ناملموس 

است که چه تفاوت ساختاري مابین پنبه ملهّ و سفید وجود دارد؟ جهت یافتن پاسخی شایسته به پژوهش آن

روش پژوهش نیز به شیوه. شده است استفاده XRDو  FTIRپرسش مذکور از آنالیزهاي متداول شناسایی 

. استاي بر اساس کتب و مستندات کتابخانهاطلاعاتاد خبره و گردآوريمطالعات میدانی، مصاحبه با افر

دهند که شیوه کشت پنبه ملهّ مشابه پنبه سفید است، اما به دلیل داشتن درصد الیاف کوتاه بیشتر  نتایج نشان می

.پذیر است امکان ریسندگی و بافندگی آن به روش کاملاً دستی و سنتّی امکان

  نش بومی، پنبه مقدس، ریسندگی و بافندگی سنّتی، خوسف، خراسان جنوبیدا :ي کلیديها واژه

                                               
  s.salimpour@richt.ir:     نویسنده مسئول  *

ها و نمودهاي شفاهی پنبه  ریسی، سنتّ کشاورزي، فن نخدانش«: ه میراث ناملموس با عنواناساس پروندمقاله حاضر بر

  .نگاشته شده است 1622با شماره ثبت ملی  »ملهّ
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  مقدمه و بیان مسئله

تردید پوشاندن بدن و محافظت آن در مقابل گرما و سرما در کنار رفع احساس تشنگی و بی

. شده است گرسنگی از نیازهاي اساسی انسان اولیه براي بقاء و ادامه حیاتش محسوب می

سازي پرندگان با استفاده از شاخ و برگ  ولیه با نگریستن به شیوه لانهیحتمل انسان ا

درختان، تنیدن تار عنکبوت و یا پوست باقیمانده از شکارها پس از تغذیه گوشتشان به ایده 

پوشی براي خویش دست یافته  استفاده از گیاهان و پوست و موي حیوانات جهت تهیه تن

گیاهی ارزشمندي که همواره در تهیه البسه، زیرانداز، در این میان، یکی از منابع . است

  .باشد می 1روانداز و غیره مورد استفاده قرار گرفته است، الیاف گیاهی پنبه

  و در  قطُنُکه در عربی با نام پهلوي است 2پمبکاي فارسی و برگرفته از  پنبه واژه

ترین سند  قدیمی. شود ن میبیا) دري فارسی(پمبههاي محلی مختلف ایران با نام  گویش

 »درخت پشم«است که از این لیف با نام  تاریخ هرودتجامانده  مکتوب که درباره پنبه به

اگرچه تاریخچه پنبه در ایران باستان به). 9: 1394رحمانی و شلماشی، (نامبرده شده است 

چنین هماند و درستی مشخص نیست؛ اما برخی آن را به دوران هخامنشیان نسبت داده

دهند که ایرانیان در آن دوره پنبه را  ها و منسوجات باقیمانده از دوره ساسانی نشان می قالی

  .شناختند می

شده که هرات، نیشابور، طبرستان، گرگان، شوشتر، دشت مغان، خراسان،  گزارش

  ترین مناطقی بودند که در ایران به کاشت این گیاه اهتمام  آذربایجان و اصفهان از مهم

کرباس اصفهان، رواندازهاي دارایی گیلان و سایر محصولات محلیّ که از . ورزیدند یم

باشد  شدند، مهر تأییدي بر استفاده گسترده این گیاه در نواحی مختلف ایران می پنبه تهیه می

)Serjeant, 1972: 63-67 .( هر«: پوش نامبرده شده است نیز از پنبه براي تهیه تن بندهشدر

                                               
1 -Cotton:  گیاه بومی ایران و از تیره پنیرکیان)Malvaceae( پنبه با نام علمی . استGossypium hirsutum 

رنگ زرد  هایی است که دورشان تارهاي سفید با ته که داخل آن حاوي تخم »غوزه«شکل با نام اي بیضی داراي میوه

  ).17: 1394رحمانی و شلماشی، (گویند  می» پنبه«شود، که به آن  مشاهده می

2- Pambak
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). 88: 1390دادگی،  فرنبغ(»را جامه خوانند گونه این، پنبه و دیگر از 2ناي ،1نچه چون شا

به کاشت گیاه پنبه در نواحی مرو، ري و فارس در ایران  حدود العالمهمچنین، در کتاب 

جهانگرد ) 805: 1393(علاوه بر این، ژان شاردن ). 94: 1362ستوده، (شده است  اشاره

در اوایل قرن . یع پنبه در عهد صفوي را تأیید کرده استفرانسوي وجود کشتزارهاي وس

نوزدهم، شرکت بریتانیایی هند شرقی، پنبه خام را از ایران به هند در ازاي دریافت 

  ).Hakimian, 2011: 335(نمود  جات، رنگ و روغن صادر می کالاهایی مانند شکر، ادویه

عنوان یکی از اقلام فیع گردید که بهدر هر حال، جایگاه پنبه در ایران قدیم تا به آنجا ر

هند، خوارزم و غزنه محسوب شد و : مهم در دادوستد و تجارت خارجی با همسایگانی نظیر

فروشی و حلاجی پدیدار گشت که براي نظارت بر کارشان قوانینی نیز مشاغلی همچون پنبه

ریشۀ این گیاه به البته علاوه بر مصرف پوشاك از). 142: 1347ابن اخوه، (گردید  وضع می

دام در خوراكوها چراغصابون، سوختکننده، نرمبه عنواندانه پنبهعنوان دارو و از روغن

پنبه به عنوان اقلام پیشرو صادراتی ). Schlimmer, 1874: 162(است شده میاستفادهایران

اي  وجات پنبهدر عصر قاجار پس از میوة خشک در رتبه دوم قرار داشت و در مقابل نخ و منس

کشت پنبه در زمان رضاشاه نیز در نواحی . شدند ترین واردات این دوره محسوب می از مهم

هاي اصلی صنعتی  چنان گسترش یافت که به یکی از پایه گنبد آنشرقی مازندران، گرگان و

ریسی  کنی و پنبه هاي پنبه پاك شدن کشور مبدل گشت و همچنین منجر به تأسیس کارخانه

:Bharier, 1971(رهاي تهران، بهشهر و اصفهان گردیددر شه 132.(  

در میان  3»نظیر در تاریخچۀ صنعت انداز بی یک چشم«امروزه تولید پنبه علاوه بر 

خانوارهاي روستایی و عشایري براي تولید انواع زیراندازها، رواندازها، کالاهاي خانگی و بافت 

دلیل استحکام بالا، هزینه نسبتاً کم، رنگ روشن و  به. استاي برخوردار قالی از اهمیت ویژه

  .شود میبافی و گهگاهی براي نخ پود استفاده طبیعی، از پنبه به عنوان نخ تار در هنر قالی

                                               
.کنَفَ، گیاهی از تیره پنیرکیان- 1

.شودگفته می) یا سلولزي(شده از الیاف گیاهی  به محصولات گیاهی بافته» حصیر«- 2

اي در لیدز انگلستان در سال  مالک روزنامه) Edwards Baines(توصیفی مشهور درباره پنبه از زبان ادوارد بیندز - 3

.میلادي 1835
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در فرهنگ ایرانی نیز از دیرباز تاکنون به گیاه پنبه همچون یک رستنی پاك و 

: هایش نظیر گیرد و تمامی اندام یشود، چراکه از زمینِ مادر جان م ارزشمند ارج نهاده می

اي به عنوان  به همین دلیل ایرانیان از منسوجات پنبه. ریشه، دانه، تخم و الیاف کاربرد دارند

کنند  استفاده می 1هاي پیشکشی در اعیاد مذهبی، هدیه دادن و پوشاندن متوفی یکی از گزینه

نیز  2ایع نظامی و طب سنّتیعلاوه بر پوشاك از گیاه پنبه در صن). 133: 1382رضایی، (

طلاي «شود و به دلیل کارآمدي و ارزش بالا در صنعت غذایی از آن با نام  استفاده می

).20: 1394رحمانی و شلماشی، (شود  یاد می »سفید

  بر اساس جایگاه والاي گیاه پنبه که پیش از این سخن به میان رفت، این مطالعه بر 

که در نواحی شرقی ایران، شهرستان خوسف 3»پنبه ملهّ«ام اي خاص از گیاه پنبه با ن گونه

سال در حال احیاء و بازکشت است،  300واقع در استان خراسان جنوبی با قدمتی بیش از 

گویند، نوعی پنبه  نیز می 4»سرخچه«پنبه ملهّ که در زبان محلی به آن . تمرکزیافته است

رزش و تقدس بسیار بالایی برخوردار است اي رنگ است که مابین ساکنان محلی از ا قهوه

یمن دانسته و از آن براي بافت پردة مساجد، سجاده،  تا جایی که کشت آن را خوش

  .کنند جانماز، چادر، زیراندازهاي اماکن متبرّکه و سفره استفاده می

اي،  که کشت پنبه نیاز به مصرف آب زیادي دارد، با کم شدن آب منطقه ازآنجایی

شدن حرفه کشاورزي و سیاست جایگزینی کشت محصولات استراتژیک و کم کم رونق 

                                               
  است که پوشاندن متوفی با منسوجات ها و گورهاي مکشوفه در هند و پرو حاکی از آن آمده از مقبره دست آثار به- 1

مراسمدر» ابر«نمادعنوانبهپنبهازآمریکاعلاوه بر این، بومیان .گردد یش از میلاد بازمیاي به چندین هزار سال پ پنبه

  قرارمردگانصورتبالاي»ابرشبیهمعنويجسمانینوریکمثابه به«راپنبهکردند و یا میاستفادهباراندعاي

).9: 1399بکرت،(دادند می

دانند  به دلیل خاصیت تجفیف فراوان، مانع سیلان خون از جراحات می در طب ایرانی، پنبه و خاکستر آن را- 2

هایی از جنس  همچنین، در روایات اسلامی تأکید زیادي به پوشیدن لباس).48: 1398زاده و اردستانی،  جعفري، خلیل(

بوده و نیز ) ص(مبرپیالباس  اینبپوشید، زیرا اي لباس پنبه«): ع(پنبه شده است، نظیر فرمایش حضرت امیرالمؤمنین

).445: 1379کلینی، (»کنیم از آن استفاده می )بیت اهل(لباسی است که ما

و در ) 1375عمید، (رنگ  نوعی پارچه خاکی) 2(نوعی پنبه زردرنگ ) 1: (واژه ملّه در فرهنگ عمید به مفهوم - 3

  .معنی شده است) 1377دهخدا، (قسمی پارچه مشابه کرباس : فرهنگ دهخدا

.گردد این پنبه بازمی »اي مایل به سرخ رنگ قهوه«گذاري در میان ساکنان محلی به  علت این نام- 4
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آبی همچون زرشک، عناب و زعفران در استان خراسان جنوبی، به خطر افتادن وضعیت 

به همین دلیل، معرفی . شود فرد شدیداً احساس می پایداري کشت این نوع پنبه منحصربه

اختاري، نحوة کشت، ریسندگی، گونه خاص از گیاه پنبه، ارزیابی خصوصیات س این

بر این . نماید بافندگی سنتّی و علّت ارزشمندي آن در نزد ساکنان محلیّ امري ضروري می

: اند از ترین سؤالاتی که این پژوهش در پی یافتن پاسخی براي آنهاست، عبارت اساس، مهم

متفاوت است؟ ) لییا معمو(آیا ساختار شیمیایی و خصوصیات فیزیکی پنبه ملّه از پنبه سفید 

نحوه کشت، ریسندگی و بافندگی سنّتی پنبه ملّه چگونه است؟ علّت تقدس و ارزش والاي 

  فرد در میان ساکنان محلّی چیست؟ گونه از پنبه منحصربه این

  

  مبانی نظري

هاي جهان هستند و منسوجات حاصل از این هنرها  ترین پیشه از کُهن 1بافی ریسی و پارچه نخ

از نظر تاریخی به . نمایند مهمی در هویت و فرهنگ هر قوم و ملتّی ایفا مینقش بسیار 

شده است؛ با این  درستی مشخص نیست اولین بار در چه زمان یا مکانی هنر ریسندگی ابداع

این فرضیه وجود دارد که . شود سنگی مشاهده میهایی از این هنر در عصر نو وجود، نشانه

نشینی نیازهایش براي تهیه اسباب زندگی  ن از زندگی کوچبا فاصله گرفتن تدریجی انسا

او به تدریج آموخت که چگونه گیاهان را پرورش دهد و یا حیوانات را . یافته است افزایش

رود که پشم حاصل از  بر اساس همین فرضیه این گمان می. اهلی و مطیع خویش سازد

و پنبه نیز ازجملۀ  2یحتمل کتان. ریسدگوسفندان، اولین لیفی باشد که انسان توانسته آن را ب

شواهد . اند که انسان اولیه براي تهیه الیاف از آنها سود جسته است اولین گیاهانی بوده

سال  5000دهند که استفاده از الیاف کتان به پیش از عصر فلز و حدود  تاریخی نشان می

شده  هاي بدوي کشف در خانههایی از الیاف و نخ کتان  گردد، زیرا تکه قبل از میلاد بازمی

  ).Channing, 1979: 11(اند  هاي سوئیس یافت شده در اعماق دریاچه

                                               
1- Spinning and weaving
2- Flax (or linen)
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با مواد اولیه در دسترسی همچون شاخۀ  »هنر بافندگی«همگام با پیشینه ریسندگی، 

شناسی  هاي باستان کاوشتواند از قدمتی طولانی برخوردار باشد و ها می درختان و یا علف

اگر . گردد بافی به حدود هزاران سال پیش از میلاد بازمی ند که پیشینه پارچهده نیز نشان می

هنر «توان اذعان داشت که  بتوان براي اساطیر یونانی توالی زمانی قائل گردید، می

یحتمل انسان اولیه پیش از فراگرفتن . شده است نیز پس از هنر ریسندگی ابداع 1»رنگرزي

ریسندگی و تولید نخ را فراگرفته باشد و به کمک مواد مهارت بافندگی، بایستی مهارت 

چنان که  آن. ها روي آورده باشد ازآن به بافتن نخ اولیه طبیعی آنها را رنگرزي نموده و پس

اي بود که به حرفه رنگرزي  ، ریسنده3پدر آراخنه 2»ایدمون کولوفون«در اساطیر یونانی نیز 

  ).Ibid: 12(روي آورد 

حاصل از مراکز نخستین زندگی ) یا سنگی(همچون دوك رسی اي  ابزار مکشوفه

شناخته و  است که انسان عصر حجر اصول اولیه صنعت نساجی را میبشري، حاکی از آن

اش را نیز بهبود  همگام با رشد اجتماعی و اقتصادي خویش هنر ریسندگی و بافندگی

  بخشیده است 

متعلّق به قرون ماقبل از میلاد نیز  4هايتصاویر برخی از لکیتوس). 7: 1386پور،  طالب(

).1عکس (کنند آشنایی انسان با هنر ریسندگی و بافندگی را تأیید می

  

                                               
1- Dyeing
2- Idmon Colophon

٣-Arachne ا و الهه خرد، جنگ، محافظ هنره(ي یونان که بافندگی را از پالاس آتنا ا اسطورهنام یکی از زنان

. را در هنر بافندگی به مبارزه طلبید غرور آتنادست گردید، از سر  یرهچکه در این کار  یهنگامو  فراگرفت) بافندگی

را نابود و آراخنه را به  بافته دستي ابریشمین و بسیار زیبا بافت و آتنا از روي حسادت و خشم ا بافته دستآراخنه 

,Channing(تبدیل نمود  »عنکبوت بافنده« 1979: 12.(  

اي متصل به گردن ظرف است  اي باریک و دسته داراي بدنهنوعی ظرف یونانی باستانی جهت نگهداري روغن که- 4

.و لبه ریزش ندارد
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محل نگهداري موزه  -سال قبل از میلاد 550متعلقّ به پیکر تصاویر اقتباسی از لکیتوس سیاه-1عکس 

هاي  تا کردن پارچه: سمت چپ ریسندگی و: سمت راست - زنان بافنده«) الف: متروپولیتن نیویورك

) ج. هاي تار در پایین دستگاه هاي متصل به نخ بافندگی در یک دستگاه عمودي با وزنه) و ب »شده بافته

  ).Koster, 1976: 30(هاي بافندگی متعلقّ به قرن چهارم پیش از میلاد وزنه

  

. اند و قالی بودهبه گواه تاریخ، ایرانیان از پیشگامان هنر ریسندگی و بافندگی پارچه 

یکی از آثار مکشوفۀ شوش خوزستان  »ملکه ایلامی یا شاهدخت ریسنده«لوح نیمه برجسته 

، تصویر بانویی نشسته بر سکویی که دوك بلندي در 1و متعلّق به دوره تمدن ایلام جدید

                                               
.متعلقّ به قرون هفتم یا هشتم پیش از میلاد- 1
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هاي ریسندگی برنزي و  دهد و یا دوك ریسی است را نشان می دست دارد و در حال نخ

هاي نواحی غرب و شمال غرب ایران متعلّق به هزاره اول  آمده از حفاري دست سنگی به

  ).2عکس (شوند  ترین مستندات هنر بافندگی در ایران محسوب می پیش از میلاد، از مهم

  

  
موزه : محل نگهداري -متعلقّ به دوره ایلام جدید »شاهدخت ریسنده«برجسته لوح نیم) الف-2عکس 

هاي ریسندگی برنزي و مرمري مکشوفه از  دوك) ب). Harper, et al. 1992: 200(لوور پاریس 

  ).Tanavoli, 2002: 15(غرب و شمال غرب ایران متعلقّ به هزاره اول پیش از میلاد

  

هاي زیباي  پوش ها و تن علاوه بر این، براي سالیان متمادي مفروش نمودن کاخ

بنا بر روایت هرودوت، . اري بوده استپادشاهان ایرانی زبانزد سیاحان و مورخان بسی

نقش و نگاري به دست خود براي شاه بافته  آمیتریس همسر خشایار شاه، رداي رنگی خوش

، درباره اوضاع 1هوئن تسانگ). 86: 1400حسینی بجدنی و جمالی، (کند  و به او تقدیم می

هاي  ی و قالیهاي ابریشمی و پشم گران این کشور پارچه صنعت«: گوید صنعتی ایران می

بافی یکی از صنایع مهم  بافی و پارچه بافند و مسلماً صنعت قالی بها و چیزهاي دیگر می نگرا

                                               
١ -Hiuen Tsang (602-664 C.E) :چینی - راهب مشهور بودایی.
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هاي  در توصیف جامه 1همچنین، تئوفیلاکت سیموکاتا). 109: 1380رضایی، (»ایران است

شاهنشاه شلواري زربفت پوشیده بود، که آن «: کند بهاي هرمزد چهارم چنین نقل می گران

  ).315: 1390سن،  کریستین(»ا با دست گلابتون دوزي کرده بودند و بهایی گزاف داشتر

همگام با توسعه تمدن شهرنشینی، سطح دانش و نوآوري در تولید و ساخت 

کشاورزي، دامداري، بافندگی و پوشاك : ابزارآلات مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر

ود و خانگی به تولیدات کارگروهی و متحول و دگرگون گشت و از تولیدات محد

کارگاهی مبدل شد که اغلب تحت نظارت درباریان و معابد اصلی شهرها فعالیت 

در هر حال، اهمیت و جایگاه هنر بافندگی و ). 46: 1400طاهري و ظریفیان، (نمودند  می

از پوشاك در میان پادشاهان و درباریان ایران تا به آنجا رفیع گشت که ساکنان برخی 

بافی و رنگرزي روي آوردند  هاي نساجی، قالی روستاهاي ایران قدیم منحصراً به حرفه

  ).121: 1363پیگولوسکایا و همکاران، (

هاي ریسندگی و  از سویی دیگر، مستندات تاریخی گواه آن هستند که در کارگاه

ساس، پر بیراه بر این ا). 357: 1389هینتس، (اند  بافندگی عمدتاً زنان مشغول به کار بوده

اي زنانه بپنداریم، چراکه در هر خانواده تأمین نیازهاي  نیست چنانچه بافندگی را پیشه

کشاورزي، ذخیره آذوقه و تهیه لباس بر عهده زنان بوده و یکی : اساسی و معیشتی همچون

هاي ابراز علاقه ایشان به همسر و فرزندان در جهت تحکیم بنیان خانواده محسوب  از راه

هاي حاصل از  علاوه بر این، شماري از مهرها و نگاره). 143: 1385حجازي، (شده است  می

دهد  هاي باستانی، تصاویر شهبانوان و شاهدختان پارسی را در حال بافندگی نشان می کاوش

)Curtis and Simpson, 2010: زنانی و یا در الواح منتسب به عصر هخامنشی) 154

هایی همچون ریسندگی، بافندگی و  خت جمشید به فعالیتشوند که در ت مشاهده می

برمستنددلایلیهمگیکه) 16: 1391موسوي حاجی و همکاران، (خیاطی مشغولند 

.شوند محسوب میمذکورهاي حرفهدرمردانبهنسبتزناندستی چیره

  

                                               
١-Theophylact Simocatta (580-630 A.D):نگار بیزانسی تاریخ.
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  پیشینه پژوهش

پیرامون پنبه ملهّ هاي علمی تاکنون پژوهشی  ها و پژوهش با جستجو در میان وب سایت

ها به معرفی اجمالی این نوع پنبه در قالب خبري  البته برخی از خبرگزاري. منتشرنشده است

باناملموسمیراثپروندهشده توسط آنها بر اساس اند که اطلاعات ارائه بسنده نموده

د که باش می »ملّهپنبهشفاهینمودهايوها سنّتریسی، نخفنکشاورزي،دانش«:عنوان

با این . به ثبت ملی رسیده است 1622شده و با شماره  توسط نگارنده دوم این مقاله تدوین

کنیم،  وجود، چنانچه بخواهیم به مطالعه مشابهی پیرامون الیافی طبیعی و مقدس اشاره

یا (ابریشم لوتوس . هاست ترین آن از مهم 1»ابریشم لوتوس«هاي منتشرشده درباره  پژوهش

آید  دست میاست که از ساقه نیلوفر آبی به 2زیست نوعی لیف دوستدار محیط) نیلوفر آبی

  ).  Laishram et al. 2022: 40(ویتنام و میانمار هستند و کشورهاي عمده تولیدکننده آن

از اهالی  4میلادي براي اولین بار توسط زنی به نام سائو 1900اوایل سال  3نیلوفربافی

، اولین رداي تهیه شده از 6دلیل تقدس گیاه نیلوفر داع گردید و بهویتنام اب 5روستاي چایخان

گفتنی است که منسوجات حاصل از این .ها و راهبان بودایی پیشکش گردید آن به مجسمه

هاي جهان محسوب  ترین پارچه قیمت گرانالیاف به دلیل سختی فرآیند بافندگی، جزء

  ).Tomar and Yadav, 2019: 213(شوند  می

  

  

                                               
1- Lotus silk
2- Eco-friendly
3- Lotus weaving
4- Sao
5- Chaikhan village

یا (ریشه آن در گل و لاي عمق آب . گردد بازمی »آب، باد و خاك«تقدس این لیف به ارتباط آن با سه عنصر - 6

  هاي پهن رو به سمت نور خورشید و بر روي آب رشد  برگ، ساقه رونده آن در آب و گُل آن به همراه )همان خاك

وپاکیعلاوه بر این، لوتوس نمادي از نور و مظهر. گیرد به بیانی دیگر، حیات او از منبع الهی نشات می. کنند می

است بوده) یروشناییا ایزد(میترا و)روانهاي آبیا ایزد(آناهیتانماددر ایران باستان نیز این گل .استنفستهذیب

).27: 1393حسنوند و شمیم، (
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  روش پژوهش

 مطالعـات اسـاس بـر اطلاعات. استتحلیلی-توصیفینوعازپژوهشایندرمطالعهروش

درخوسفشهرستاندستی یعصنا کشاورزي وکارشناسانبامصاحبهومیدانیي،ا کتابخانه

جهت شناسایی ساختار شیمیایی پنبه ملّه و مقایسه . اند شده گردآوريجنوبیخراساناستان

و ) FTIR(1قرمز مادونسنجی  یفط: شناسایی متداولی همچونسفید از آنالیزهاي آن با پنبه

  .استشده  استفاده )XRD(2پراش اشعه ایکس

طـول، ظرافـت، اسـتحکام، سـطح مقطـع طـولی و       (علاوه بر این، خصوصیات فیزیکی 

سـت  لازم بـه ذکـر ا  . انـد  شـده یري گ اندازههر دو نمونه پنبه تحت شرایط استاندارد ) عرضی

هـاي شناسـایی و فیزیـک     یشـگاه آزماهاي مذکور در آزمایشگاه مرکزي و همچنین  یابیارز

گفتنـی اسـت   . اسـت  شـده انجـام الیاف دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیـر  

و  کننـده  اقـدام توسط نگارنده دوم بـا سـمت    1397پرونده میراث ناملموس پنبه ملّه در سال 

دستی و گردشگري به ثبـت   یعصناثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، تدوینگر در اداره کل 

  .رسیده است

  

  ها یافته

کیلومتري غرب  36در  3شهرستان خوسف:موقعیت جغرافیایی شهرستان خوسف

خوسف داراي اقلیمی بیابانی با ). 1نقشه (شده است  بیرجند و در حاشیه کویر لوت واقع

اي  این منطقه داراي پیشینه. نسبتاً سرد است هاي هاي گرم و خشک و زمستان تابستان

آندرباره القلوبنزُههدر کتاب) 144: 1362(مستوفی تاریخی است تا جایی که حمداالله

ازآنآبوآن استتوابعموضعچندواستشهري کوچکخوسف«: نوشته استچنین

  .»ی حاصل باشدارتفاعهمهآنجادروباشدکاریزازآبراها دیهوباشدرودخانه

                                               
1- Fourier Transform Infrared Spectrometer
2- X-ray Diffraction Spectrometer

متر از سطح دریا  1290دقیقه عرض شمال و ارتفاع  32و  46درجه طول شرقی و  53و  38شهرستان خوسف در - 3

).https://portal.sko.ir(قرار دارد 
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موقعیت جغرافیایی شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی -1نقشه 

)www.sk.mcth.ir/south-khorasan/khoosf.(  

  

لازم به ذکر است که بافت تاریخی خوسف از عصر صفوي به بعد شکل گرفته و 

علاوه . باستانی به جاي مانده در این شهر متعلقّ به دوران صفوي و قاجار استاغلب آثار 

در فهرست ملی میراث  »بافی شهر ملهّ«به عنوان  1398بر این، شهرستان خوسف در سال 

  ).www.sk.mcth.ir/south-khorasan/khoosf(معنوي ثبت گردیده است 
  

هاي استان خراسان جنوبی که داراي خاك  پنبه در اکثر زمین:نحوه کشت پنبه ملّه

هاي سرایان، بشرویه و خوسف به خوبی رشد  ویژه در شهرستانهستند، به »رسی و شنی«

سازي زمین چندین ماه پیش از کاشت  براي پرورش پنبه در این اقلیم نیاز به آماده. کند می

هاي کاشت را  زمین) ماه حداکثر تا نیمه بهمن(منظور در فصول پاییز و زمستان بدین. است

زنند تا برخی آفات به سطح خاك آمده و در اثر سرما،  شخم عمیق یا نسبتاً عمیق می

  ).الف-3عکس (یخبندان، رطوبت و عواملی نظیر پرندگان از بین بروند 
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ها نرم شده و شخم زدن مزرعه  دد زمینهاي زمستانی متع علاوه بر این، بر اثر بارندگی

آب تخت «در مرحله بعد، فرآیندي به نام . یابد هاي کشاورزي تسهیل می توسط ماشین

هاي  بدین مفهوم که زمین. شود در چله زمستان بر روي مزارع کاشت پنبه پیاده می »زمستانه

از بین رفته  »گذران هاي زمستان شفیره«زراعی آبیاري شده تا با یخ زدن در سرماي زمستان 

. و همچنین با ذخیره رطوبت کافی از تنش خشکی در اوایل فصل کاشت جلوگیري شود

لازم به ذکر است که فصل کاشت براي هر دو نوع پنبه سفید و ملّه از نیمه اسفندماه تا اوایل 

  ).1یادداشت : 1396بیلی، (باشد  فروردین می

از همین روي، در . ر نرمی از خاك استجهت بهتر سبز شدن بذر پنبه نیاز به بست

هاي اسفند و فروردین پیش از کاشت، عمقی از خاك زراعی را که بذر در آن جاي  ماه

زنی با استفاده  پس از فرآیند دیسک. کنند وسیله دیسک تراکتور نرم میخواهد گرفت به

کنند  کاشت می هاي چوبی یا غلتک، زمین را هموار و بستر بذر را فشرده و آماده از ماله

را  1هایی است که وجودشان اشکالاتی که بذر پنبه داراي کرُك ازآنجایی). ب-3عکس (

 »گیري کرُك«کند، کشاورزان پیش از عملیات بذرپاشی آنها را به روش سنّتی  ایجاد می

  .کنند می

  ها را با مخلوطی از آب و خاکستر  جهت جلوگیري از به هم چسبیدن بذرها، آن

ها روي دانه خوابانده شده  دهند تا کُرك بر روي زمینی صاف مالش می) عمولییا خاك م(

کاشت بذرها نیز عموماً به شیوه سنتّی . و از بروز اشکالاتی که نامبرده شد، جلوگیري شود

ها فواصل مشخص و معینی ندارند و کشاورزان  در این روش بوته. شود پاشی انجام می دست

  کنند  دلخواه تنظیم می ها را در واحد سطح به ، بوتهبه هنگام وجین و تنک کردن

  ).الف- 4عکس (

  

                                               
) 2(یابد،  مصرف بذر افزایش می) 1: (اند از اي که کرُك بذرها ممکن است ایجاد کنند، عبارت ت عمدهاشکالا- 1

کرُك ) 4(شود و  ها می کُرك باعث آلودگی بذر به انواع قارچ) 3(دار دشوار است،  ضدعفونی کردن بذرهاي کرُك

).1396مصاحبه با آقاي غلامرضا بیلی، (کنند  مانع از جذب آب توسط بذر شده و در نتیجه بذرها دیرتر رشد می
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  ).1396نگارندگان، (کشی ماله) شخم زدن زمین و ب) الف -3عکس 

  

گیرد  که در هر هکتار مورد استفاده قرار می 1اي لازم به توضیح است مقدار بذر پنبه«

پس از . و نوع بذر وابسته است ، جنس زمین)سنّتی یا ماشینی(روش کاشت : به عواملی نظیر

دهند زمین کاشته و  قرار داده و اجازه می 2»آبی آبیاري غرق«کاشت بذرها، زمین را تحت 

. دار درآید شده و به حالت نم آبیاري شده پس از گذشت چند روز تا حدودي خشک

بندند، که زمین به چنین حالتی رسید آن را توسط تخته چوبی که به گاو یا الاغ میزمانی

. آورد روز جوانۀ بذرها سر از خاك بیرون می 70تا  60صاف و هموار نموده و با گذشت 

ها، هر دو  در این مرحله، زمین را مجدداً آبیاري نموده و تا به ثمر نشستن و بارور شدن پنبه

نهایتاً، پس از گذشت دوره رشد گیاه که حدود شش . کنند بار زمین را آبیاري می هفته یک

انجامد، در اواخر شهریور تا اوایل آبان ثمره بوته بر روي گیاه کاملاً  به طول می ماه

                                               
هاي رسی متراکم به حدود  کیلوگرم در هر هکتار و براي زمین 50پاشی، حدوداً  مقدار بذر در روش سنّتی دست- 1

.رسد کیلوگرم می 60

آب اي از آب پوشیده شده و  در این روش، آب را بر سطح زمین جاري ساخته به نحوي که تمام سطح زمین با لایه- 2

.نماید به درون خاك نفوذ نموده و خاك را تا عمق موردنظر خیس می
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و براي ) ب- 4عکس (نمایند  از گیاه جدا می) یا غوزه(ها را با کالک  شده و پنبه خشک

  ).1یادداشت : 1396بیلی، (» کنند عملیات فرآوري بعدي به مکان موردنظر منتقل می

  

  
  ).1396نگارندگان،(برداشت غوزه پنبه)بوتیبذرپاشی سنّ)الف-4عکس 

  

پیش از ریسندگی، ابتدا پنبه ملّه را از غوزه : مراحل پیش از ریسندگی پنبه ملّه

 1دانه از الیاف پنبه سپس، جهت جداسازي پنبه. کنند اش به شیوه دستی جدا می شده خشک

به را از میان دو غلتک چوبی منظور، پنبدین. شود از یک دستگاه سنّتی حلاجی استفاده می

دو غلتک در خلاف جهت یکدیگر . دهند عبور می) گهگاهی یکی چوبی و دیگري آهنی(

ها وجود  دلیل فاصله بسیار کمی که مابین غلتک کنند و به اي حرکت می با چرخاندن دسته

بدین. مانند قی میها با دانه رو، پنبه دارد، تنها الیاف پنبه قادر به عبور از میانشان است و ازاین

ها را بر  نهایتاً پنبه. شود ها انجام می ترتیب، عملیات حلاجی یا جداسازي الیاف پنبه از دانه

                                               
.شود نامیده می »مهلوج«دانه  پنبه بدون پنبه-١
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به صورت هماهنگ بر ) یا چوبالش(2قرار داده و با دو جفت چوب 1روي سطح بالشتکی

این  به. ها، باقیمانده غوزه، خار و خاشاك احتمالی جدا شوند کوبند تا گره روي آن می

اي نرم، یکنواخت و  گویند که محصول آن پنبه می3»رمِوشدن«مرحله در اصطلاح محلی 

 -1جدول (باشد  هاست و آماده مرحله بعدي یعنی ریسندگی می عاري از ناخالصی

باید توجه داشت هرچقدر عملیات رموشدن با کیفیت بهتري انجام ). 3تا  1هاي  ردیف

  .بیشتر خواهد بودشود، ظرافت و مقاومت نخ تولیدي 

  

و ریسی ساده در عملیات ریسندگی سنّتی از یک چرخ نخ: ریسندگی سنّتی پنبه ملّه

صورت است که مقداري از الیاف ملّه رمِو روش کار بدین. شود استفاده می 4دوك چوبی

و سپس با کف دو دست آنها را بهکنند شده را برداشته با کمک انگشتان دست موازي می

سپس، سر فتیله را به .درآمده که براي ریسیدن آماده استاي تا به شکل فتیله هم فشرده

ریسی، دوك چوبی که در انتهاي  دوك یا نخ قبلی چسبانده و با چرخش دستۀ چرخ نخ

ترتیب فتیله الیاف به نخ اي قرار گرفته به چرخش درآمده و بدین چرخ و بر روي پایه

  ).5و 4هاي  ردیف -1جدول (گردد  نباشته میشود و بر روي دوك چوبی ا تبدیل می

ها و تهیه کلافی از آنها  هاي پیچیده شده به دور دوك ازآن، جهت اتصال نخ پس

براي این کار از دستگاهی به نام . گردد آغاز می) کردنیا ماسوره(کردن  مرحله ماشوره

                                               
ست که با اي تگیج در واقع پایه. گویند می »تگیج«بالشتک یک سبد حصیري است که در گویش محلی به آن - 1

تگیج از . شده است چرم دباغی شده گوسفند کشیده و دوخته مقدار زیادي پارچه کهنه پر شده و بر روي آن پوست یا

قرار گرفتن مستقیم بالشتک بر روي زمین جلوگیري نموده و حالت نرمی و الاستیکی آن به فرآیند زده شدن بهتر 

.کند ها کمک می پنبه

ده و براي زدن ش هم بسته چوبالش دو جفت چوب صاف از جنس چوب بید، زردآلو و غیره است که دو به دو به- 2

.گیرند ها بر روي بالشتک مورد استفاده قرار می پنبه

لازم به ذکر است به علتّ بیشتر بودن . است »رام، نرم و یکنواخت شدن«رِمو شدن در گویش محلی به مفهوم - 3

.توان آن را با کمان حلاجی نمود درصد الیاف کوتاه در پنبه ملهّ نمی

همچنین، داراي شیارهایی در بخش . متر است سانتی 35تا  25راي دو سر تیز با طول قطعه چوبی خراطی شده که دا- 4

.باشد ریسی جهت به حرکت درآوردن دوك می میانی براي قرارگیري تسمه چرخ نخ
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شده را  لاف آمادهصورت است که ککردن بدین فرآیند ماشوره. شود استفاده می 1لَکو لَک

که بر روي دوك و همچنین در  3اي قرار داده و سر نخ را به دور ماشوره 2بر روي واکُنوك

سپس، با چرخاندن دستۀ . پیچند شده، می ریسی قرار داده محل مناسبش بر روي چرخ نخ

زمان با آن واکنُوك نیز به نسبت سرعت  ریسی دوك به حرکت درآمده و هم چرخ نخ

ترتیب، بدین). 8تا  6هاي  ردیف -1جدول (آید  ریسی به گردش درمی خچرخش چرخ ن

ها  لازم به توضیح است پر شدن ماشوره. شود کلاف نخ بازشده و به دور ماشوره پیچیده می

قرار گرفته و براي عملیات پودگذاري  4باید به حدي باشد تا بتواند به راحتی داخل ماکو

  ).10و  9هاي  فردی -1جدول (ایجاد مزاحمت نکند 

  

                                               
دلیل لقَ بودن و بازي  تسمیه آن به وجه. چرخی چوبی مشابه چرخ چاه که داراي پنج پر به موازات محور چرخ است - 1

  ریسی که بر روي  هاي ریسیده شده توسط چرخ نخ لکَو نخ با استفاده از لکَ. ن به هنگام چرخیدن استکردن آ

.شوند اند به یک کلاف نخ تبدیل می شده آوري ها جمع دوك

  تسمیه آن به جهت کمک به باز کردن کلاف نخ  وجه. کلاف است »واکننده و بازکننده«واکُنوك به مفهوم - 2

اي چوبی یا سنگی قرار  صورت عمودي بر روي پایهپره است، اما به 5یا  4لَکو داراي  تگاه مشابه لَکاین دس. باشد می

.باشند هم میتر به ها موازي محور مرکزي نیستند و در قسمت فوقانی نزدیک همچنین، پره. گیرد می

.است متر سانتی 10تا  7اي نی توخالی به طول تقریبی  قطعه) یا ماسوره(ماشوره - 3

دو . است) گردو، توت یا عناب(شکل، صیقلی و صاف از جنس چوب ابزاري قایقی) در زبان محلی(ماکو یا سبچ - 4

.دادن ماشوره وجود دارداي جهت قرار طرف آن تیزتر بوده و در وسط آن محفظه
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  ).1396نگارندگان، (سازي و ریسندگی الیاف ملّه  مراحل آماده -1جدول 

  توضیحات  تصاویر  ردیف

1  

  

  غوزهازالیافجداسازي

2  

  

  حلاجی کردن

3  

  

  رمِو شدن

4  

  

  چوبیهاي دوك

5  

  

  ریسی نخچرخ
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6  

  

  ماشوره کردن

7  

  

  لکَو لکَ

8  

  

  واکنُوك

9  

  

  )سورهمایا(ماشوره

10  

  

  ماکویکدروننخحاويماشوره
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هاي تار بر اساس طول  پیش از شروع بافندگی، نخ: مراحل پیش از بافندگی پنبه ملّه

یا (شده و به صورت گرونه  1»کشی چله«پیچی  و تعداد سر نخ موردنیاز توسط چرخ چله

عدد  30تا  12و یا (ماشوره بزرگ نخ 12تا  8منظور ابتدا حدود بدین. آیند درمی) گلوله

ها را به یکدیگر گره زده  سپس، سرنخ. دهند را داخل سبدهاي مجزایی قرار می) دوك نخ

شده، قرار داده و به  و بر روي دو چوب یا دو میخ عمودي که بر روي بال چرخ تعبیه

ها را برخلاف یکدیگر براي ایجاد دم به فرم ضربدري از روي  صورت دو دسته برابر، نخ

پس از ایجاد دو ضربدر مابقی چله به حالت ساده پیچیده . دهند هاي چرخ عبور می بال شیار

شده و بر روي دو شیار ماقبل  ها به دو دسته برابر تقسیم در انتهاي کار مجدداً نخ. شود می

  ).2جدول (گیرند  آخر بال چرخ قرار می

ي بال چرخ قرار گرفته عبور که در انتها) یا چوبی(ها را از پشت میخ  نهایتاً، تمامی نخ«

هاي تار را از  سپس، نخ. دهند پیچی ساده ادامه می گردانند و به چله دهند و برمی می

در . 2تایی شمرده تا به اندازه تعداد موردنیاز یک چله برسد 40هاي  طرف دم در دسته یک

ه و سپس شد ها از یکدیگر هر قسمت از دم با نخ بسته کشی جهت جداسازي دم انتهاي چله

ها به دور دست نموده تا گرونه  با بیرون کشیدن چوب یا میخ انتهایی شروع به پیچاندن چله

 150تا  100هاي گرونه شده مابین  لازم به توضیح است که طول چله. بزرگی تشکیل شود

  ).2یادداشت : 1394زاده،  خراشادي(» متر متغیر است

  

                                               
1- Warping

تار محاسبه شود تا به مجموع  40تا  14واحدي استفاده شود، بایستی  14براي مثال، در صورتی که از یک شانه - 2

.تار در هر طرف دم برسد 560
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  ).1396نگارندگان، (کشی  چلهشده براي  ها و الگوي ترسیم عکس -2جدول 

  توضیحات  تصاویر  ردیف

  ماشوره بزرگ  1

2  

  

  

  پیچی چرخ چله

3  
هاي  ها در فرورفتگی نحوه قرارگیري نخ

  یک پره

  گلوله کردن  4

  )یا گلوله(گرونه   5
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6  

  )از راست به چپ(کشی  شده براي شیوه چله الگوي ترسیم

  

گی پنبه ملّه نیز با دستگاه بافندگی سنتّی از نوع وردي بافند :بافندگی سنّتی پنبه ملّه

این دستگاه از . پذیر است گیرد، امکان مورد استفاده قرار می 1مشابه آنچه براي توبافی

کار، سرحجله، کلاك، ریسمان،  کار، کتُِّه، میخ دسته کار، کنُده کلُ: نظیر(اجزاي مختلفی 

براي ). 3جدول (شده است  تشکیل) شانه و غیره دسته ،)یا ورد(پوشال، گزَبند، نورد، گُله 

کردن  هاي چله به نورد و سپس، گُله بافندگی، ابتدا عملیات دارکشی به مفهوم اتصال سرنخ

. شود مطابق نقشه بافت انجام می) یا وردها(ها  هاي تار مشخص از گلُه به معنی عبور نخ

کار نیز براي عبور نخ پود از  دهنه. دهند کشی عبور می هاي چله را از شانه تیغ ازآن نخ پس

هاي چوبی زیر پاهاي  وردها نیز با حرکت پدال. شود میان تارها به کمک وردها ایجاد می

  .آیند جا شده و به حرکت درمی بافنده مطابق نقشه بافت به سمت بالا یا پایین جابه

ماسوره و نخ پود را  توانند ماکوي حاوي ها آزادند و می در این شیوة بافندگی، دست

پس از عبور نخ پود از دهنه کار عملیات کوبیدن دسته . از دهانه کار به راحتی عبور دهند

گفتنی است براي ایجاد هر نقش شیوة پدال .شود انجام می) یا دفتین زدن(شانه به دم کار 

                                               
.در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسیده است 1319روستاي خراشاد با شماره ) بافییا حوله(توبافی - 1



  1402پاییز و زمستان |20شماره |سال دهم  |هاي بومی ایران  دو فصلنامه علمی دانش  |   64

  

فندگی سنّتی هاي با دستگاه. هاي گُله متفاوت است لاي نخ هاي تار از لابه زدن و عبور نخ

براي ساده(توانند از نوع دو پدالی  مورد استفاده براي پنبه ملّه بسته به نوع طرح بافت می

  .باشند) براي بافت جناغی یا خشتی(و چهار پدالی ) بافی

  

  ).1396نگارندگان، (ترین اجزاي دستگاه بافندگی سنتّی پنبه ملهّ  مهم -3جدول 

  توضیحات  تصاویر  ردیف

1  

شکل از جنس خشت خام فضایی قوسی: رکا کلُ

گل جهت قرار دادن دستگاه بافندگی و  یا کاه

100، )طول(120: محل نشستن بافنده با ابعاد

  .متر مکعب سانتی) ارتفاع(80و ) عرض(

2  

  

چوبی که در فاصله نزدیک به بافنده : کار کنُده) 1(

شود و  می به دیوار یا زمین محکم »کار کلُ«در 

انتهاي ریسمان کارگاه به آن متصل بوده و سبب 

  .شود ثابت ماندن کشش چله می

اي شکل که در  دو قطعه چوب استوانه: کتُِّه) 2(

کار جهت مهار نورد محکم شده  دو طرف کلُ

  .است

اي چوبی یا فلزي جهت  قطعه: کار میخ دسته) 3(

  .داشتن نورد ثابت نگه

3  

  

قطور و محکم که در  چوب نسبتاً: سرحجله

ارتفاع تقریبی دو متر از محل کار به دیوار متصل 

  .گردد شده و یا با طناب به سقف آویزان می
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4  

  

شکل با بازوهاي نامساوي  Vقطعه چوبی : کلاك

که یک بازوي آن جهت متصل کردن چله به 

  .دیوار و حفظ کشش نخ چله است

5  

  

موي بز که  ریسمانی بلند از جنس پنبه یا: ریسمان

  کار متصل  هاي چله را به کنده انتهاي نخ

کند و هنگام بافت به بلندي، کوتاهی یا  می

  .کند هاي چله کمک می کشیدگی نخ

6  

  

شکل که به دو یا چهار تخته پدالی: پوشال یا پدال

ها و تشکیل دهنه کار مطابق نقشه  جایی گلُه جابه

  .کنند بافت کمک می

7  

  

  نی به طول یک متر که در میان  یک قطعه: گزَبند

هاي تار جهت جداسازي تارهاي زیرورو قرار  نخ

  .گیرد می

8  

  

شده را  چوبی قطور و مدور که پارچه بافته: نورد

  .پیچند به دور آن می

9  

  

مجموع دو عدد نی که جهت بالا یا ): یا ورد(گُله 

  ها مطابق دستور بافت عمل  پایین آوردن چله

  .کنند می

10  

  

  .مجموع دسته و تیغ: شانه دسته

قاب مستطیل شکل چوبی جهت : دسته) 1(

هاي تار و کوبیدن نخ  سهولت در شانه زدن نخ

  .پود

هاي پود در  ابزاري جهت کوبیدن نخ: تیغ) 2(

  .حین بافت
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عمولی که پنبه ملّه برخلاف پنبه م ازآنجایی :باورهاي بومی مبتنی بر تقدس پنبه ملّه

کننده رنگ خاك  است، در نگاه اول تداعیاي برخوردار از یک گسترة طیف رنگی قهوه

خاکی که وجود انسان از آن سرشته شده و نهایتاً نیز به سمت آن . باشد در ذهن بیننده می

	بهانسانبازگشتومعاد«یادآورملّهپنبهکهمعتقدندمحلیّرو، ساکنان ازاین. 1گردد بازمی

از سویی دیگر، رنگ پنبه ملّه به رنگ زرین و زیباي گیاه ارزشمند . است»خداوندسوي

  گندم گیاهی است که از گذشته تا به امروز نزد ایرانیان از جایگاه . گندم شباهت دارد

اي برخوردار بوده است؛ تا جایی که، اگر تکه نانی بر زمین افتاده باشد آن را برداشته  ویژه

  دوراز رهگذران  اي به بوسند و بر دیده نهاده و سپس در گوشه میبه نشانه احترام 

همچنین، در باب مقام و منزلت گیاه گندم در نزد ایرانیان . گذارند تا زیر پا قرار نگیرد می

  :باستان همین بس که معتقد بودند

رضی، (» شد می) ها دوه(مراحل کاشت، برداشت و آرد کردن گندم باعث آزار دیوها ... «

هیچ گناه بترَ از آن نیست که گندم بخرند و بگذارند تا گران شود و به سود باز «). 27: 1376

  ).208: 1401زاده مهابادي و همکاران،  محلوجی(» فروشند

یابد تا به آنجا که آن  بر این اساس، پنبه ملّه در نزد ساکنان محلیّ تقدس خاصی می«

ملّهپنبهکاشتبهراکشتزیرمزرعهوروديازمتریمن پنداشته و معمولاً چندین را خوش

سفید باعث هاي پنبهبهملّهاز بوتهآبکشاورزان بومی معتقدند عبور.دهند میاختصاص

  ).1یادداشت : 1396بیلی، (» کشتزار خواهد شدبرکتفزونی محصول و

یه منسوجاتی از سویی دیگر، بر اساس باور تقدس پنبه ملّه، کاربرد آن نیز به ته«

به عنوان زیرانداز جهت مفروش نمودناین منسوجات اغلب. متبركّ منتهی شده است

جماعت وامامسجادهها، پردهجانمازي،متبرکه،اماکنومساجدپیرایه بیوسادهبناهاي

ملّه که هماناپنبهفرد دیگر منحصربهبه دلیل ویژگی. )5عکس (شوند  مینان استفادهسفره

                                               
ا شما را از خاك آفریدیم و به آن م(» نُعیدکم ومنْها نُخْرِجکم تَارةً أُخْرَي ها وفیمنْها خَلَقْنَاکم «:یادآور آیه شریفه- 1

.55سوره طه، آیه  - )آوریم گردانیم و از آن نیز بار دیگر شما را بیرون می بازمی
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کمربند،،1)قدیفهیا(قطیفهشال،: انواعتهیهجهتآنازاست،آن»گرمابخشی«تخاصی

وشود میاستفادهسرمابرابردربدنالبسه محافظسایرو2)یلوملّهیا(پیچ گردنچادر،پابند،

خویشگرمابخشیبا خاصیتشترمويهمچونالیافاینکهاستآنبراعتقاد

  ).2یادداشت : 1396خراشادي زاده، (» هستندیمفصلدردهايکننده برطرف

  

  
  ).1396نگارندگان، (سجاده ملهّ) چادر ملهّ و ب) الف -5عکس 

  

یمن و مقدس در اشعار عامه و محلیّ  لازم به ذکر است که رد پاي این لیف خوش«

. شود که سرایندگان آنها به درستی مشخص نیستند ساکنان منطقه خوسف نیز مشاهده می

اند به  ین اشعار که از گذشته تا به امروز نسل به نسل اغلب به صورت شفاهی انتقال یافتها

رحیمی، (» جانمازي، شال و قطیفه اشاره دارند: کاربرد پنبه ملهّ در تهیه منسوجاتی نظیر

  ):3یادداشت : 1396

  

                                               
.اي که در فصل زمستان بر روي چارقد انداخته و غیر از هدف گرمابخشی داراي معنویت خاصی است شال زنانه- 1

شود تا در سرماي  نیم متر آن از شانه راست آویزان میگردن عریض و بلندي که دور سر پیچیده و حدود  شال - 2

  .شدید به کمک آن جلوي بینی را بپوشانند
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  موبلۀّبیارهزوبرمکهتوللَِّۀقاصدبهفرستادم

  توملّۀجانمازبگردمنماشوممدبوديرفتهمسجدبه
  

  دارهننَگغریبخدُنشستندارهسنگدلبرکوياگرچه

  دارهرنگخوُازملهّ،شالکهخالِوخطّدلبر،روينمَایه
  

  دلبرجوننجوشیموباچرادلبرجوننوشیونیشمثلتو

  دلبرجونِدپوشیخوَرقرآنچوداريچوسررِهملّهقطَیفه 
  

  همرازودمسازشَومهمخودبیانپردازکَسوامونییاراگر 

  انَدازشونهوررِملهّقطیفهرسیدمدیگههم بهرویکاگر

  

طور که پیش از این اشاره شد،  همان:ارزیابی ساختار فیزیکی و شیمیایی پنبه ملّه

موي : نظیر(ف پروتئینی حیوانی ساکنان محلیّ بر خاصیت گرمابخشی پنبه ملّه همچون الیا

دهد که این الیاف قابلیت  علاوه بر این، مطالعات میدانی نشان می. تأکید دارند) شتر و پشم

بر . شوند هاي مدرن را نداشته و تنها به شیوة سنّتی ریسیده و بافته می ریسیده شدن با دستگاه

ملّه در مقایسه با پنبه سفیدي  شیمیایی ساختار پنبهاین اساس، ارزیابی خصوصیات فیزیکی و

آید تا بتوان پاسخی علمی و  شود، امري ضروري به نظر می که در همان منطقه کشت می

  .شده در پنبه ملّه ارائه داد فرد مشاهده هاي منحصربه منطقی به ویژگی

مشابهملّهپنبهدر گام نخست ارزیابی فیزیکی این الیاف باید اذعان داشت که ظاهر

  باشد می»آجري- اي قهوهتاروشن	کرم«مابینمتغیرآنرنگامااست،سفیدپنبه

است؛ با این  »نرم و لطیف«این الیاف مشابه الیاف پنبه سفید  1همچنین، زیردست. )6عکس (

وجود، در اثر تماس با پوست دست برخلاف پنبه سفید، احساس گرمایی اندك و خوشایند 

  .گردد به بدن منتقل می

                                               
1- Handle
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  ).1396نگارندگان،(مختلفرنگیهاي طیفدرملّهپنبه-6عکس

  

این 2عرضیوطولیمقطعدهند که سطح پنبه ملهّ نیز نشان می1میکروسکوپیتصاویر

به بیانی دیگر، سطح مقطع طولی پنبه ملهّ مشابه پنبه . است) یا معمولی(لیف مشابه پنبه سفید 

  ).7عکس (باشد  می 3»شکللوبیایی«ضی آن نیز و سطح مقطع عر»خورده و روبانی تاب«سفید 

  

  
سفید پنبهطولیمقطعسطح)بملهّ،پنبهطولیمقطعسطح)الف: میکروسکوپیتصاویر-7عکس 

  ).1402نگارندگان،(سفیدوملّهپنبهنمونهدوهربرايعرضیمقطعسطح) جو

                                               
  .اند شده ثبت  10Xو با بزرگنماییKarazmaتصاویر میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ نوري- 1

2- Longitudinal and transverse cross section
ضخامت دیواره . شده است تشکیل) یا لومن(از دو بخش دیواره سلولی و حفره میانی  سطح مقطع عرضی پنبه- 3

تري  الیاف مرغوب پنبه داراي دیواره سلولی ضخیم. الیاف پنبه است »میزان رشد و درجه رسیدگی«دهنده  سلولی نشان

).19: 1381توانایی، (هستند 
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، 2، ظرافت1طول: علاوه بر این، خصوصیات فیزیکی الیاف پنبه سفید و ملّه نظیر

طور که نتایج  همان). 4جدول (نیز موردمطالعه قرار گرفتند  4و رطوبت بازیافتی 3استحکام

که، طول  پنبه ملّه نسبت به پنبه سفید کمی بیشتر است؛ درحالی5دهند، طول مؤثر نشان می

 7)ییا پخش طول(از سویی دیگر، میزان یکنواختی . باشد هر دو نمونه یکسان می 6میانگین

در پنبه ملهّ  8باشد و در مقابل، درصد الیاف کوتاه الیاف در پنبه سفید بیشتر از پنبه ملهّ می

توان اذعان داشت که عدم  آمده می دست بر اساس نتایج به. نسبت به پنبه سفید بیشتر است

یکنواختی طولی و درصد هاي ریسندگی مدرن به نا امکان ریسندگی پنبه ملّه با دستگاه

گردد و پارامترهایی نظیر ظرافت و استحکام تأثیر  ف کوتاه بیشتر در این نوع پنبه بازمیالیا

، پارامترهاي ظرافت و استحکام 4شده در جدول  زیرا مطابق نتایج ارائه. چندانی ندارند

  .باشند الیاف پنبه ملّه مشابه الیاف پنبه سفید می

الیاف پنبه ملّه نسبت به پنبه سفید آمده براي  دست همچنین، مقدار رطوبت بازیافتی به

نسبت به مناطق  9)یا آمورف(نظم  توان به درصد مناطق بی این نتیجه را می. کمی بیشتر است

نظم در  هر چه درصد مناطق بی. در ساختار الیاف مربوط دانست 10)یا کریستالی(منظم 

                                               
انصاري و (شده است  استفاده »اي الیاف گیري طول دسته زهاندا«گیري این پارامتر از روش مستقیم  جهت اندازه-١

دست آمد و سپس، دیاگرام طولی هر نمونه به »کننده هاي تقسیم شانه«ابتدا به کمک دستگاه ). 40: 1387ملکی، 

.هاي آماري انجام شد محاسبات و تجزیه و تحلیل

انصاري و (شده است  استفاده »ن هوا از توده الیافعبور جریا«گیري این پارامتر از روش غیرمستقیم  براي اندازه- 2

.باشد می) Sheffield(دستگاه مورد استفاده ساخت شرکت آمریکایی شفیلد ). 61: 1387ملکی، 

و به کمک دستگاه پرسلی ساخت ) CRL(گیري استحکام در این مطالعه به روش نرخ ثابت افزایش نیرو  اندازه- 3

  ).99: همان(شده است  انجام )Shirley(شرکت انگلیسی شرلی 

  ).143: 1381توانایی، (حاصل تقسیم وزن آب موجود در الیاف بر وزن همان الیاف در حالت کاملاً خشک است  - 4

هاي  هاي کشش در ماشین ترین پارامترهاي طولی الیاف است که تنظیمات فواصل مابین غلتک یکی از مهم- 5

).108: همان(شود میریسندگی مدرن بر اساس این طول انجام 

.متوسط طول الیاف- 6

).111: همان(هاي مختلف در یک نمودار طولی  درصد پراکندگی الیاف با طول- 7

).همان(شود  تر از نصف طول مؤثر اطلاق می در نمودار طول الیاف، به الیاف کوتاه - 8

9- Amorphous area
10- Crystalline area
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ی در آن ناحیه ساختار یک لیف بیشتر باشد، امکان جذب رطوبت مابین زنجیرهاي مولکول

تر نتایج، آنالیز  با این وجود، جهت ارزیابی دقیق). 154: 1381توانایی، (بیشتر خواهد بود 

  .پراش اشعه ایکس راهگشا خواهد بود

  

  ).1402نگارندگان، (خصوصیات فیزیکی الیاف پنبه سفید و ملهّ  -4جدول 

  نمونه

  

  خصوصیات فیزیکی

  پنبه ملهّ  پنبه سفید

  25  23  )متر میلی(طول مؤثر 

  28  28  )متر میلی(طول میانگین 

  3/27  3/11  درصد الیاف کوتاه

  0/32  0/39  درصد پخش طولی

  1/5±07/0  2/5±05/0  1)میکرونر(ظرافت 

  7/31±02/0  4/31±02/0  )گرم بر تکس(استحکام 

  22/8  34/7  2درصد رطوبت بازیافتی

  

ی موجود در ساختمان الیاف از آنالیز هاي عامل جهت مطالعه ساختار شیمیایی و گروه

پنبه یک منبع بسیار ). 5: 1381توانایی، (شود  استفاده می 3قرمز سنجی مادون متداول طیف

سلولز نیز پلیمري با زنجیرهاي طویل مولکولی است . است) درصد 99حدود (غنی سلولزي 

هر . آید وجود میبه) -O-(هاي گلوکزي از طریق اتصالات اتري  هم پیوستن حلقهکه از به

است و به همین دلیل پنبه به ) OH-(حلقه گلوکزي حاوي سه گروه آبدوست هیدروکسیل 

تعداد واحدهاي تکرارشونده حلقه . شود الرطوبه شناخته می عنوان یک لیف گیاهی جاذبه

                                               
  .باشد ظرافت پنبه است و آن جرم یک اینچ از لیف بر حسب میکروگرم میگیري  میکرونر واحد اندازه - 1

  .شده است محاسبه ASTM D 1909درصد رطوبت بازیافتی در این پژوهش بر اساس استاندارد- 2

  .شده است انجام Thermo Nicolet Nexus 670 spectrophotometerاین آنالیز توسط دستگاه- 3
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با نامند که میانگین این درجه براي ساختار پنبه  می 1»درجه پلیمریزاسیون«را ) nیا (گلوکزي 

,Joseph(باشد  می 15000تا  9000توجه به نوع نژاد و شرایط پرورش حدود  1993: 101.(  

توان دریافت که طیف مربوط به پنبه ملهّ  می 8شده در عکس  با نگاهی به نتایج ارائه

  هاي عاملی هیدروکسیل  هاي شاخص مربوط به گروه مشابه طیف پنبه سفید است و پیک

)3100-3550cm-1(الات اتري ، اتص)1100cm-1 (هیدروژن -و اتصالات کربن  

)2910cm-1 (است که ساختار این نتیجه بیانگر آن. مشاهده هستند در هر دو طیف قابل

  .ندارد) یا معمولی(شیمیایی پنبه ملّه تفاوتی با پنبه سفید 
  

  
  ).1402نگارندگان، (پنبه سفید) پنبه ملهّ و ب) الف: قرمز طیف مادون -8عکس 

                                               
1- Degree of polymerization
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درصد نواحی آمورف به : جهت مطالعه ساختمان الیاف و تعیین پارامترهایی نظیر

استفاده  1و اندازه بلورها از آنالیز پراش اشعه ایکس) یا شاخص کریستالی(نواحی کریستالی 

شود، الگوهاي پراش براي  طور که مشاهده می همان). 8: 1381توانایی، (شود  استفاده می

  ).9عکس (بتاً یکسان مشابه یکدیگرند هر دو نمونه پنبه در زوایاي نس

  
  ).1402نگارندگان، (پنبه سفید) پنبه ملهّ و ب) الف: الگوي پراش اشعه ایکس -9عکس 

  

توان دریافت که هر دو پنبه  می) ٢Ɵ(علاوه بر این، مطابق زوایاي پراش اشعه ایکس

ن، با مقایسه شدت همچنی. باشند می 2سفید و ملّه داراي ساختار سلولزي از نوع درجه یک

ها، به ویژه براي پیکی با صفحه  توان دریافت که این شدت شده می هاي شناسایی پیک

است که نواحی این نتیجه بیانگر آن. از پنبه ملهّ است »بیشتر«، در ساختار پنبه سفید )002(

                                               
.شده است ساخت کشور فرانسه، انجامInel Equinox 3000این آنالیز توسط دستگاه- 1

  .ها موازي یکدیگرند و در هر حلقه گلوکزي دو پیوند هیدروژنی داخلی وجود دارد زنجیره، Iدر ساختار سلولز- 2
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ا شاخص که بدر ساختار پنبه سفید نسبت به پنبه ملّه بیشتر است؛ چیزي) یا کریستالی(منظم 

به عبارتی دیگر، درصد . نیز همخوانی دارد 5شده در جدول  کریستالی محاسبه و ارائه

این در . باشد در ساختار پنبه ملهّ کمی بیشتر از پنبه سفید می) یا آمورف(نظم  نواحی بی

  .حالی است که اندازه بلورها در نواحی کریستالی هر دو نمونه پنبه مشابه یکدیگرند

توان اذعان داشت که خاصیت گرمابخشی پنبه ملّه نسبت به پنبه سفید به  رو، می ازاین

رنگ تیرة آن که به جذب بیشتر نور خورشید و ایجاد گرما ) 1: (دو عامل وابسته است

در ساختار پنبه ملّه نسبت به پنبه ) نظم یا بی(بیشتر بودن نواحی آمورف ) 2(کند و  کمک می

محبوسنواحی آمورف در ساختار یک لیف، قابلیت بدین مفهوم که با افزایش. سفید

بدینونمودهعملحرارتیعایقهمچوننیزهوا. گردد بیشتر فراهم میحجم هوايشدن

از .خواهند یافت» گرمابخشیقدرت«در مقایسه با پنبه سفیدملّهپنبهازحاصلالبسهترتیب

یا (هاي آب  ذب مولکولامکان ج) یا آمورف(نظم  سویی دیگر، افزایش نواحی بی

، میزان رطوبت 4شده در جدول  آورد که مطابق نتایج ارائه بیشتر را نیز فراهم می) رطوبت

انگیز شگفتهاي ویژگیرسد، این به نظر می. بازیافتی پنبه ملّه از پنبه سفید نیز بیشتر است

اعطاشده، آنحلی بهکه از سوي ساکنان م»تقدسیویمنی خوش«عناویناطلاقباملّهپنبه

  .باشد میهمسو

  ).1402نگارندگان، (اطلاعات حاصل از الگوي پراش اشعه ایکس  -5جدول 

  ها شدت پیک  نمونه
1شاخص کریستالی

(%)  

2اندازه بلور

  )آنگستروم(

2Ɵ  پنبه سفید ( 8/14 , 8/22 , 5/34 )= 7/28 , 3/136 , 5/280/80~  0/39~  

) 2Ɵ  پنبه ملهّ 6/14 , 6/22 , 5/34 )= 1/13 , 3/75 , 1/56/76  0/39~  

                                               
1- Crystallinity index
2- Crystallite size
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  گیري بحث و نتیجه

-اي روشن تا قهوه-اي با طیف رنگی کرم اي خاص از پنبه نام گونه) یا مقدس(پنبه ملّه 

یمن بودن به پنبه ملّه از سوي ساکنان شهرستان  اطلاق تقدس یا خوش. آجري است

ه یادآور معاد و روز دارا بودن رنگی مشابه با رنگ خاك ک)1: (خوسف به دو دلیل است

خاصیت گرمابخشی و درمانی همچون الیاف حیوانی ) 2(رستاخیز در ذهن بیننده است و 

دهند که ساختار شیمیایی، سطح مقطع  نتایج حاصل از آنالیزهاي شناسایی نشان می. شتر

آنچه باعث تفاوت در خاصیت . طولی و عرضی پنبه ملّه همچون پنبه سفید است

یا (شود، علاوه بر رنگ تیره الیاف به درصد نواحی آمورف  ف میگرمابخشی این لی

بر این اساس، هوا و . گردد که نسبت به پنبه سفید کمی بیشتر است آن بازمی) نظم بی

رطوبت بیشتري در این نواحی محبوس شده و باعث گرمابخشی، راحتی و احساس آرامش 

به دلیل درصد الیاف کوتاه بیشتر، علاوه بر این، . شود بیشتر در تماس با پوست بدن می

  .امکان ریسیدن و بافتن این الیاف تنها به شیوة دستی و سنّتی فراهم است

منسوجاتی تهیه  »الیاف طبیعی بوم آورد با فام رنگی مشابه خاك«بدین ترتیب از 

. شوند که تمام مراحل تولید آن با نیروي تفکّر، روح و دست انسان در ارتباط است می

گردد و  اتی که اغلب کاربردشان به عبودیت و بندگی به درگاه خداوند بازمیمنسوج

به . توانند یادآور خلوص قلب و آمادگی انسان براي بازگشت به سوي پروردگار باشد می

همین دلیل، ذکر دعا و طهارت پیش از عملیات ریسیدن و بافتن پنبه مقدس در نزد زنان 

  .استهنرمند اقلیم خوسف امري متداول 

  

تعارض منافع

  .تعارض منافعی وجود ندارد
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رئیس اداره (چشمداشت سرکار خانم سیما حدادي  هاي بی نگارندگان از همکاري

بابت در اختیار قرار دادن پرونده پنبه ملهّ جهت ) ثبت و پاسداري میراث فرهنگی ناملموس

، علیرضا پردل و )شناسی مینکارشناس ز(علی صالحی : نگارش این مقاله و جناب آقایان

که براي ثبت پرونده میراث ناملموس پنبه ملّه در ) براي عکاسی و فیلمبرداري(ابوذر علوي 

اند،  گردشگري همکاري نمودهودستی صنایعفرهنگی،میراثسازمانآثارثبتکلاداره

  .نمایند تشکر و قدردانی می
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  منابع

 :تهرانشعار،جعفر:، ترجمۀهفتمقرندرشهرداريآیین،)1347. (محمدبنمحمداخوه، ابن-

  .انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اولمرکز

هاي فیزیکی الیاف، نخ و  اصول و نظریات آزمایش، )1387. (انصاري، ناهید و ملکی، وجیهه-

  .چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر،: ، تهرانپارچه

: هاتف خالدي، تهران: ، ترجمۀیک تاریخ جهانی: امپراتوري پنبه ،)1399. (بکرت، اسون-

  .انتشارات کتابستان معرفت، چاپ اول

 »نحوه کاشت، داشت و برداشت پنبه ملهّ«، مصاحبه حضوري پیرامون )1396. (بیلی، غلامرضا-

  .1در شهرستان خوسف، یادداشت 

از (تاریخ ایران ، )1363. (طروشفسکی، بلنیتسکی، استرویواپیگولوسکایا، یاکوبوسکی، پ-

نشر پیام، : کریم کشاورزي، تهران: ، ترجمۀ)دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادي

  .چاپ پنجم

.نشر ارکان دانش، چاپ دوم: ، اصفهانفیزیک الیاف، )1381. (توانایی، حسین-

کنترلدرسوختهپنبهنقش«،)1398. (مژگانی،اردستان مهريوسمیهزاده، خلیلفاطمه،جعفري،- 

  .55- 1:47سال دهم، شماره ،ایرانواسلامسنتّیطب،»سنتّیطبدیدگاهازخونریزي

  .سرا، چاپ اول انتشارات قصیده: ، تهرانتاریخ جایگاه زن در ایران باستان، )1385. (حجازي، بنفشه- 

مایه گل لوتوس در هنر مصر،  سی نقشبرر«، )1393. (حسنوند، محمدکاظم و شمیم، سعیده-

  .39-22: 11، شماره جلوه هنر، »ایران و هند

مشارکت اقتصادي زنان غیر درباري «، )1400. (السادات و جمالی، بهرخ بجدنی، فرشته حسینی-

، سال دوم، شماره مطالعات ایران کهن، »در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

1 :68-101.  

نحوه ریسندگی و بافندگی سنّتی «، مصاحبه حضوري پیرامون )1394. (اده، منصورهز خراشادي-

.2، یادداشت »پنبه ملهّ

.تهران، چاپ دومانتشارات دانشگاه: ، تهراندهخدانامه لغت،)1377. (اکبر علیدهخدا،-

  .اولخرد، چاپ نشر مبناي: تهران،پنبهالیافشیمی،)1394. (انورشلماشی،وحسینرحمانی،- 



  1402پاییز و زمستان |20شماره |سال دهم  |هاي بومی ایران  دو فصلنامه علمی دانش  |   78

  

نحوه ورود واژه ملهّ به ادبیات عامه «، مصاحبه حضوري پیرامون )1396. (رحیمی، محمدعلی-

  .3، یادداشت »شهرستان خوسف

، جلد هزارساله ایران از ساسانیان تا انقراض آل زیار تاریخ ده، )1380. (رضایی، عبدالعظیم-

  .نشر اقبال، چاپ سیزدهم: دوم، تهران

  .134- 120: 56-55، شماره کتاب ماه هنر، »هاي تدفین ایران باستان ینآی«، )1382. (رضایی، مهدي- 

انتشارات فکر : ، جلد چهارم، تهرانترجمه از متن اوستایی: وندیداد، )1376. (رضی، هاشم-

.روز، چاپ اول

انتشارات کتابخانه :، تهرانالمغربالیالمشرقمنالعالمحدود،)1362. (منوچهرستوده،-

.طهوري، چاپ اول

نشر توس، : یغمایی، جلد دوم، تهراناقبال:، ترجمۀشاردنسفرنامه، )1393. (ژانشاردن،-

.چاپ دوم

الزهرا، انتشارات دانشگاه: تهران،ایراندرنساجیوپارچهتاریخ،)1386. (فریدهپور، طالب-

  .چاپ اول

ندگی در هاي باف بررسی تکنیک«، )1400. (طاهري، علیرضا و ظریفیان صالح مکرم، رؤیا-

.59-45: 1، سال اول، شماره رهپویه هنرهاي صناعی، »محوطه باستانی شهر سوخته
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